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Ethylene-Propylene-Diene-Rubber (EPR, EP(D)M)



epdm CN

에틸렌 프로필렌 엘라스토머 공중합체의 최초 합성은 1950년대 후반 노벨상 수상자인 Natta교수와 그의 팀에 의해 
수행되었습니다.
LVE EP(D)M은 슬러리 중합 공정으로 생산되며 다양한 종류의 제품을 생산할 수 있습니다. 
슬러리 공정은 용매 또는 용매 회수 장비가 필요없으므로 지속 가능성이 향상됩니다. 
모노머는 중합 반응에서 잘 용해되기 때문에 고분자량을 갖는 폴리머를 슬러리 공정에서 쉽게 제조할 수 있습니다. 
고분자량 EP(D)M 생산이 용이하도록, 파라핀계 오일 또는 고도 정제된 파라핀계 화이트 오일 사용하여 광범위한 오일 
첨가 제품을 생산할 수 있습니다.
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